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РЕФЕРАТ

Дипломна робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова і присвячена дослідженню 

особливостей сорбційного вилучення ксиленолового оранжевого (КО) 

органополімерними сорбентами аніонообмінниками АВ-17-8 та 

Граніон AWA-G1. Робота є частиною та логічним продовженням наукових 

досліджень, що проводяться за важливішою тематикою кафедри НДР №145 

«Обґрунтування вибору методів концентрування, розділення та визначення 

мікрокількостей речовин з близькими фізико-хімічними властивостями».

Мета роботи: встановлення особливостей сорбційного вилучення 

ксиленолового оранжевого органополімерними сорбентами 

аніонообмінниками АВ-17-8 та Граніон AWA-G1 у статичному режимі.

Досліджено механізм формування адсорбційних шарів при вилученні 

КО на поверхні органополімерних сорбентів у статичному режимі. Шляхом 

обробки отриманих експериментальних даних розраховані масообмінні та 

термодинамічні параметри сорбційної системи.

Можлива область застосування: виявлення важких металів у водах 

різних категорій.

Ключові слова: модифікація, ксиленоловий оранжевий, аніонообмінник 

АВ-17-8, аніонообмінник Граніон AWA-G1.

Дипломна робота складається з: 41 стор. машинописного тексту, 9 рис., 

9 табл., 42 використаних джерел літератури, додатку.
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4

ВСТУП

Перспективним напрямком розвитку фотометричних методів є 

контроль за вмістом токсичних металів у водах різних категорій, а також 

створення нових або використання вже відомих реагентів в якості 

селективних і чутливих органічних реагентів. Ксиленоловий оранжевий (КО) 

широко використовується в аналітичній хімії як індикатор у титруванні та 

реагент для спектрофотометричного визначення іонів металів [1, 2]. Тому 

досить цікавим є вивчення процесу модифікування поверхні сорбентів 

розчинами КО з подальшим визначенням іонів металів.

Інтерес для модифікування поверхні сорбентів представляють 

органополімерні іоніти, які характеризуються високими коефіцієнтами 

концентрування та можливістю розробки комбінованих методик сорбційно- 

спектроскопічного визначення речовин.

Мета роботи: встановлення особливостей сорбційного вилучення 

ксиленолового оранжевого органополімерними сорбентами 

аніонообмінниками АВ-17-8 та Граніон AWA-G1 у статичному режимі.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
-  отримати ряд градуювальних графіків при різних значеннях pH;

-  оптимізувати умови сорбційного вилучення КО за допомогою 

органополімерних сорбентів АВ-17-8 та Граніон AWA-G1 у 
статичному режимі;

-  дослідити десорбцію КО з поверхні органополімерних сорбентів;

-  побудувати ізотерми сорбції КО при різних температурах 20 -  25 -  ЗО -  

35 -  40°С;

-  розрахувати термодинамічні параметри сорбційної системи «КО -  

поверхня органополімерного сорбенту».

Методи дослідження: спектрофотометрія, рН-метрія, сорбція.
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ВИСНОВКИ

1. Досліджено особливості сорбційного вилучення КО аніонообмінниками 

АВ-17-8 та Граніон AWA-G1 у статичному режимі.

2. Оптимізовані параметри сорбційного вилучення КО органополімерними 

аніонообмінниками АВ-17-8 та Граніон AWA-G1 у статичному режимі:

-  система І «КО -  сильноосновний аніоніт АВ-17-8»: 

pH 5; хконт -  90 хв.; т с = 2 г; d3 = 0,43-^0,50 мм;

-  система II «КО -  слабоосновний аніоніт Граніон AWA-G1»: 

pH 5 та 9; тК0Нт = 60 хв.; шс = 0,6 г; d3 = 0,43Н),50 мм.

3. Встановлено, що при обробці сорбентів після вилучення КО розчинами 

NaOH ЇМ та H2S 04 ЇМ та Н2Одист. десорбція відбувається в обох системах, 

найбільший ступінь десорбції (65%) був у системі II після обробці 100 мл 

NaOH ЇМ.

4. За допомогою ізотерм адсорбції у гетерогенних системах «КО -  

сильноосновний аніоніт АВ-17-8» та «КО -  слабо основний аніоніт 

Граніон AWA-G1» проведено порівняльний аналіз механізмів формування 

адсорбційного шару при вилученні КО при pH 5 та 9 у статичному режимі.

5. Розраховані значення статичної об’ємної ємності та термодинамічні 

параметри сорбційних систем «КО -  сильноосновний аніоніт АВ-17-8» та 

«КО — слабо основний аніоніт Граніон AWA-G1». Показано, що 

формування адсорбційного шару відбувається мимовільно за змішаним 

механізмом.
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