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Исследована кинетика полимеризации метилметакрилата, инициированная 
5-метил-5-гексен-2,4-дионатом кобальта (II) (МГД-Со). Показано значитель-
ное уменьшение скорости полимеризации по сравнению с другими винил- -
дикетонатами. Растворимые макроинициаторы образуются при концентрации хе-
лата 1 10-3 моль/л. Их эффективность в процессах прививки стирола значительно 
выше, чем стирольных макроинициаторов.

Ключевые слова: винил- -дикетонаты, инициирование полимеризации, макрои-
нициаторы, привитые полимеры. 
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Резюме
Досліджено кінетику полімеризації метилметакрилату, яку ініціювали 5-метил-
5-гексен-2,4-діонатом кобальту (ІІ). Показано, значне збільшення швидкості 
полімеризації порівняно з іншими вініл- -дикетонатами. Розчинні макроініціатори 
утворюються при концентрації хелату 1·10-3 моль/л. Їх ефективність в про-
цесах щеплення стиролу і метилметакрилату значно вища, ніж у стирольних 
макроініціаторів.
Ключові слова: вініл- -дикетонати, ініціювання полімеризації, макроініціатори, 
прищеплені полімери.
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Summary
The polymerization kinetics methyl methacrylate initiated by cobalt (II) 5-methyl-5-hex-
ene-2,4-dionate has been investigated. Considerable decrease of polymerization rate in 
comparison with other vinyl- -diketonates has been shown. The soluble macroinitiators 
appear during the concentration of 1·10-3 mol/l chelate. Their efficiency in the processes of 
the styrene grafting is considerably higher, than for polystyrene macroinitiators.
Key words: vinyl- -diketonates, initiation of polymerization, macroinitiators, grafted 
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